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Boru Yalitim Cesitleri
Soguk Su Borularinin Yalitimi

Borularin icinden soguk sivilarin akisindan dolayi boru yiizeyi de soguk olur. Bu soguk ylizeye temas
eden, mekan icindeki havada bulunan su buhari, temas eder etmez yogusarak sivi haline donisur.
Yogusma korozyon, paslanma ve eneriji kaybina sebep olabilir. Soguk su borulari yalitimi igin sentetik
kauguk esasli, poliiiretan esasl prefabrik boru is1 yalitim malzemeleri, prefabrik boru camyind,
prefabrik boru strafor kullanilir. Buhar kesici gereken hallerde bu malzemelere aliminyum folyo
kaplanir.

Sicak Su ve Kalorifer Borularinin Yalitimi

Bu tir borularin yalitimi igin genelde kullanilan malzemeler yiiksek sicaklik dayanimina sahip
camyind, tasylin silteler ve prefabrik boru yalitim malzemeleri ile prefabrik boru polietilen, kauguk
kopUgu, poliliretan esasli 1s1 yalitim malzemeleridir. Polietilen ve elastomerik kauguk esasl
malzemelerin prefabrik boru yalitimlari, sicak su borusuna uygulandiktan sonra, ek yerlerinden sikica
yapistiriimalidir.

Buhar, Kizgin Su Borularinin Yalitimi

Prefabrik camyin, isletme sicakhgl +250C’yi gegmeyen boru yalitimlarinda kullanilabilir. Bu
malzemelerin (izerine de galvaniz sac, aliminyum veya PVC kaplanir. Mukavvali camyiinii
kullanilacaksa mukavvanin yanicilig dikkate alinmali ve yalitim yizey sicakligi mukavvaya zarar
vermemelidir.
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