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THEMA 2 
INNENPUTZ 

 Innenputzarten 

 
1. Nach der Bindemittelart: 

 Kalkputz 
 Kalk-Zement-Putz 
 Kalk-Gips-Putz 
 Gipsputz 
 Kunstharzputz 

 
2. Nach der Anzahl der Lagen: 

 einlagig 
 zweilagig (erste Lage – Unterputz und zweite Lage – Oberputz) 
 mehrlagig 

 
3. Nach der Putzart: 

 Rau- , Feinputz 
 Dekorativer Putz 
 Strukturputz 
 Reibeputz 

 
4. Nach der Zubereitungsart: 

 Planungszusammensetzungen – alle Komponente werden vor Ort gemäß 
Planungsangaben abgewogen und gemischt 

 Werktrockenmischungen – zum Trockenmörtel wird die benötigte Wassermenge 
laut Verpackungsangaben zugegeben 

 Fertigputzmassen – Fertigmischung für die direkte Anwendung, ohne Zugabe von 
Wasser 

 

 

 


