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Cephe tasarimini ne belirler?
Kompozisyon agisindan bakildiginda cephe tasarlanirken asagidakiler dikkate alinir:

e binanin ¢evresi — hemen — binanin disi, bitki 6rtlst, bahge elemanlari;

e daha genis ¢cevre — sokaklar, konut kompleksi;

e vurgulayici unsurlar — cepheyi 6zel yapar, alana hakim olur, genel kompozisyonu
takip ederler;

e renkayrimi;

e malzemenin dokusu;

e stk ve golgelerle oynamak;

e (ic boyutlu elemanlar — balkonlar, sundurmalar, kornisler, cati katlari, tenteler;

e tasiyici elemanlar ve kaplamanin gevre ile uyumunun saglanmasi.

Cephe ornekleri

Cephe binanin son gorinimini en cok belirleyen kismidir. Bir cephe sistemi ve dis tasarim secerken
sadece estetik yonu degil, ayni zamanda binanin bulundugu iklim kosullarini da dikkate almak gerekir.
Klasik sivalardan dekoratif duvarlara veya cok popiler asma cephelere kadar birgcok secenek
arasindan sec¢im yapabilinir

a) Geleneksel cephe ¢dztimleri — boyalar ve sivalar

Cephe boyalari ve sivalar binanin dis gériinimiini sekillendirmek icin standart bir ¢éziimdir. Boyalar
renkli ve dekoratif olup, hava kosullarina, sicaklik degisimlerine, zararli maddelere ve glines isinlarina
karsi oldukca dayanikli olmasi tavsiye edilir. Cephe sivalari ¢ok cesitli renk ve yapi nedeniyle
geleneksel bir ¢oziimdur. Gelismis 6zelliklere sahip yenilikgi sivalar tavsiye edilir — distk kirlilik
egilimi, hizh kuruyan, su gecirmez, dona dayanikl ve digerleri. Bitirme siva se¢imi esas olarak teknik
ozellikleri, uygulama yontemi, calismasi ile belirlenir.
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e Baglayiciya gore siva cesitleri:
— Mineral — kireg ve gimento bazl
— Polimer — polimer bazli, sentetik regine
— Silikon —silikon regineleri bazli
—Silikat — su cami bazli

e Bitirme etkisine gbre siva cesitleri — geleneksel sivalar “cizilmis” ve “striklenmis”
olarak ayrilir. Ayrica ¢ok cesitli yenilik¢i siva teknikleri vardir. Dogal kayalar, ahsap,
beton, tugla ve digerleri gibi farkli yapi malzemelerini basariyla taklit edebilirler.

b) Havalandirmali cephe / dekoratif duvar tipi /

Giderek daha fazla insaatgl bu cephe sistemini segiyor. Normal tuglalar gibi dekoratif (kaplama)
tuglalar da dogal bir Girtindiir. Bir¢cok renkte, tonda Uretilirler. Belirli renk, sekil ve boyut farkhliklari
onlar igin dogaldir. Isi yalitim malzemesi ve tasiyici duvar ile birlikte dekoratif tuglalar enerji dengesi,
gorinlim ve uzun 6mirli performans icin kati kriterleri karsilayan “sandvig¢ panel” olarak adlandirilir.
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Ist yalitimi ile dekoratif duvar arasinda cephenin havalandiriimasina yarayan hava boslugu
bulunmaktadir. Boyle bir kapali (dis) duvarin (gortiniir dekoratif duvar dahil) insasi icin iyi hazirlik,
boyutlandirma ve hassas uygulama gereklidir. Isi yalitim malzemesi mineral yiin — cam, tas ve
digerleri olabilir. Yalitimin kalinligi sinirli degildir, ancak 6zel bilesim icin hesaplamalara dayali temel
bir tasarim gereklidir. Kaplama tuglalarindan yapilmis bir cephe genellikle bakim gerektirmez.
istisnalardan bazilari ¢ok sorunlu alanlardir — yol cevresindeki duvarlar, duvarciliktan yapilmis bacalar
ve ¢citler — emprenye temizligi kolaylastiracak, 6mri uzatacak ve hava kosullarina karsi koruma
saglayacaktir.

c) Ahsap kaplama

Ahsap kaplamanin iyi bir sekilde gerceklestirilmesi icin alaninda ortaya cikan ¢abalar ve ahsabin
ozellikleri konusunda bilgi sahibi olunmasi gerekmektedir. Levhalar i¢cin ahsap materiyal secerken
sunlar dikkate alinir: binanin i¢ ortami, binanin geometrisi, mimarin binanin gértiniimune iliskin
fikirleri, iklim kosullari, levhalarin ylzeyinin gereksinimleri ve bakimi, binanin diizenlenmesi,
kullanilan 1si yalitim sistemi, yangina dayanikli.
Ahsap kaplama sunlardan yapilabilir:

e sert profilli ahsap;

e pervazli sert ahsap;

e basing altinda igten islenmis ahsap;

e cimento ile iligkili kereste;

e ekstriide fiber profiller ve paneller;

e sert ahsap paneller
Ortak kozalakh agaclardan (ladin, kéknar, cam) yapilirlar. Yaprak doken agaclardan mese kullanilabilir.
Asiri hava kosullarinda daha dayanikli ahsap malzemeler kullanilir (Sibirya ladin, iskandinav ladin,
ardig). Cephe profilleri vernik veya koruyucu plakalarla tamamlanir;

e cimento ile yapistiriimis ahsap kaplama
Kanitlanmis etkili. Cimento lifli levhalardan yapilan cepheler ve kaplama panelleri mineral agac lifleri
ile gliclendirilmis kum ve ¢cimento karisimindan yapilmistir. Levhalar yanici degildir ve ¢lrimeye,
kiiflenmeye ve pestisitlere karsi dayaniklidir. i¢ ve dis duvar ve cephelerin konstriiksiyon ve
kaplamalarinda kullanilmalarinin yani sira santiyede, zeminlerde ve balkonlarda da kullanilabilirler.
Farkh renklere sahip olabilirler. Dezavantaji tipik ahsap goériinimine sahip olmamalari olabilir;

e basing altinda icten islenmis ahsap
Basing altinda icten islenen ahsap ¢ok dayanikhdir, 6zel bakim gerektirmez. Ahsap koruyucular basing
ve vakum proseddrleri kullanilarak ahsaba capraz olarak niifuz eder. Nifuz derinligi, kullanilan ahsap
koruyucular ve ahsabin tiri nihai kalite sonucu igin belirleyicidir. Gerekli donanima sahip emprenye
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tesislerinde basing¢ uygulanir. Bu cephelerde kereste icin ladin, koknar ve ¢cam uygundur;

e isilislem gérmus ahsap
Isil islem gérms ahsap (termowood) isil islem ve nem islemi ile elde edilen, dayanikhhgi ve diger
fiziksel ve mekanik 6zellikleri artiran yenilikgi bir ahsap yapiya sahip bir malzemedir. Normal ahsaptan
dzel kurutma odalarinda yiiksek sicaklikta yapilir. islenmis ahsap i¢ mekanlar, cepheler, zeminler,
tavanlar, bahge mobilyalari, ses yalitimi, saunalar, gitler, teraslar ve oyun alanlari icin kullanilabilir.
Ahsabin cinsine, islem silresine gore isil islem sirasinda ahsabin renkleri degisir; renk koyu kahverengi
olur. Renk tonu islemin gerceklestigi sicakliga baghdir. Isil islem sirasinda ahsabin hiicresel yapisi
degisir ve ahsabin ayni iklim kosullarinda islenmemis ahsaba gére daha dayanikli hale gelmesi saglanir
(kimyasal koruma kullanilmadan 30 yildan fazla dayaniklilik). Thermowood daha iyi yalitim
ozelliklerine sahiptir, ancak UV radyasyonuna dayanmaz;

e ekstriide edilmis lifli malzemeler
Ekstride edilmis lifli malzemeler (profiller ve paneller) bina disinda kullanilan modern malzemelerdir.
Malzeme metal profillerden ekstriide edilerek ahsap lifleri (disler) ve termoplastik kombinasyonunda
olusturulur. Tek bir Gretim siirecinde farkli sekillerde (iretime izin verir. Malzeme asinmaya karsi
dayaniklidir ve su emmez. Termoplastik iplik malzemeleri zemin, fayans, bahge mobilyalari, gitler,
yapilar, pencereler, kapi ¢cerceveleri, zemin ve duvar panellerinin tGretiminde kullanilmaktadir.
Cevresel agidan bakildiginda bu malzemeler sorun yaratmaz. %90 ila %95 oraninda dogal
malzemelerin (ahsap lifleri) ve az miktarda organik karbon baglayicilarin kullaniimasi sayesinde bu
Grtnler diger malzemelere gore bircok avantaja sahiptir. Geri donlisiim kolay ve ucuzdur, pahali 6n
geri donlsiim malzemelerini ortadan kaldirir. Termoplastik filamentli malzemelerden yapilmis
Urlnlerle ¢alismak kolaydir ve bir miktar isitmadan sonra yeni sekiller yapilabilir. Yiizey islemleri

boyama, folyolama, baski ve cilalama ile yapilir.

Kaynak: TEXT Barbara Turcikovd, PHOTO Zinn, Thebsa, Rheinzink, Saint Gobain, This article was
published in SaB March 2010. https://www.stavebnictvoabyvanie.sk/index.php/stavebnictvo-
mainmenu-126/kontrukcie-materialy-mainmenu-109/354-fasada-je-ako-kabat—musi-dobre-sediet

¢) COR-TEN cephe

Hava kosullarina maruz kalan COR-TEN celigi yapinin ylizeyinde korozyonu 6nemli dlglide yavaslatan
sert bir koruyucu tabaka olusturur. Degisen ardisik 1slanma ve kuruma stiregleri ile ilk yillarda renk
kalici olarak degisir; sicak turuncu-kahverengiden kirmizi-kahverengiden koyu mor-kahverengiye.
Yillar sonra bu malzemenin karolari yeni bir 6zellik kazanir, ¢ok iyi bir patina (korozyon 6nleyici
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tabaka). Mat ylizeyleri diger metal ylzeylerin disindan farklidir. Binaya eski bir gériinim kazandirmak
ve modern binalarin cephelerini tasarlamak igin kullanilabilir.

Karbon celiklerinden farkli olarak COR-TEN celikleri diistik alasimhdir, daha az karbon ve daha fazla
bakir ve fosfor igerir. Yiizey islemine ihtiya¢ duymazlar ve tamamen geri donistirilebilirler ve dogaya
zarar vermezler;

d) DuPont Corian

DuPont Corian tezgahlarin ylizey islemleri igin olusturulmus bir malzemedir. Yavas yavas bir¢ok
uygulama ile bir ¢6ziim haline gelir. “Fitiristik bir gorinim” olarak goérilse de, son zamanlarda
mimariye ve insaata da girmistir. Ginimuzde estetik bir ¢6ziim olarak goriilmektedir. Dogal
ozelliklerinden dolayi cevreye uygulanmasi mimkiindiir. Bakim gereksinimi azdir, iyi bir gériinim
saglar, yekpare bir yapiya sahiptir ve kompakttir, montaji kolaydir, farkh karakterde 6zel, goze
batmayan bir goriinlime sahiptir;

e) Akilli cephe Novobrick

™ i ‘
1 She £
T A

'A...

Cek sirketi Novobrick tarafindan olusturuldu. Kuru duvar olarak yapilmis, hargsiz ve ek duvar
gerektirmeden, diger bircok insaat, ekonomik ve estetik avantajlara sahip ilging cephe sistemi.
Kendinden destekli, havalandirmali cephe sistemi 50 yil garantili ve diinya ¢apinda 5ee vin5 olup,
komiinyon etkisi ilkesine gore calisir 5ee vin duvarlara dokilen su ve nemden optimum sekilde
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kurumasini garanti eder;

f) Enerji Greten cephe

Raynars Aluminium Ltd.Sti. glines enerijisi Gretimine izin veren koruyucu bir duvar sistemi olusturur.
Cozlm binanin duvarlarina entegre edilmis tenteler ve CW 60 cam glines panelleri iceriyor. Elektrige
donustirilen enerji Giretmenin yani sira binanin korunmasi ve estetigi ile ilgili islevleri yerine getirir.
Sistem camlamanin taslyici bir yapiya baglh pervazlarla yapildigi konut bina cepheleri icin mevcut CW
50 ve CW 60 camli duvar sistemleri ile tamamen uyumludur. Bu miteahhitlerin ve mimarlarin en iyi
yaratici ve islevsel ¢6ziim elde etmek icin farkl kombinasyonlar uygulamasina ve standart CW 60
katki maddelerinin, kanalizasyonlarin ve yalitimin faydalarini CW 60 Solar Versiyonuna entegre
etmesine olanak tanir.
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