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Thema 13 
NIEDRIGENERGIEHÄUSER 

Praktische Aufgabe 3. Wähle das richtige Wort aus 

 
Unterstreiche das richte Wort in der Behauptung: 

 

1. Die Hauptelemente von rostfreiem Edelstahl sind Eisen (Fe) und Kohlenstoff (C)/Schwefel (S). 

2. Eine Stahlkonstruktion schafft mehr/weniger Platz als Konstruktionen aus Mauerwerk und 

Beton. 

3. Die Luft in Küstenregionen enthält Fluor-/Chlorid- ionen, die bei den meisten Stahlsorten zur 

Korrosion führen. 

4. Die Nutzungsdauer einer Stahlkonstruktion aus austenitischem Stahl Typ 316 kann bis 100 

Jahre reichen, wenn sie galvanisiert/lackiert wird. 

5. Die Verwendung von rückgebauten Bauteile an einem anderen Ort/Bau ohne weitere 

Aufbereitung nennt man Recycling/Wiederverwendung. 
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