
 
 

The BEE VET project, 2019-1-BG01-KA202-062584, has been funded with support from the European Commission. This 
publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein. 

 

THEMA 2 
INNENPUTZ 

Arbeitsblatt Nr.1 Test für den Beginn und das Ende der Erstarrungszeit von 

 
Aufgaben: 

1. Es werden 3 Arbeitsgruppen gebildet 
2. Es sind Werkzeuge und Prüfproben gemäß Anhang №1 vorzubereiten 
3. Sorgfältig die Beschreibung zur Laborübung lesen – Lehrbuch, Seiten 220-221 
4. Der Test für den Beginn und das Ende der Erstarrungszeit wird für jede Gipsprobe durchgeführt 
5. Berechne die Erstarrungszeit für jede Gipsprobe 
6. Schreibe die ermittelten Werte in die Tabelle – s. Anhang 2 
7. Gemäß der Ergebnisse aus 5.Punkt, bestimme die Gipsklasse in Bezug auf die Erstarrungszeit 
8. Wähle einen passenden Gips aus den Getesteten als Bindemittel für Gipsputz 
9. Halte den gesamten Testablauf in der vorgegebenen Protokoll fest 
 
 

Während der Laborübung beachte: 
1. Die Laborrichtlinien und Vorschriften 
2. Die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften 
3. Brandschutzvorschriften 
 
Anhang №1 – Ausrüstung und Testproben 
Vicat-Prüfgerät 

 
 
 
 

Messskala 

Schraube zum Lösen der Nadel 

Nadel 

Vicat-Ring  Gefäß mit Kegelstumpf-Form 

Glasplatte, ungefähr 150 mm 
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Messzylinder ( Messbehälter) 

 
 
Andere Werkzeuge 

 
 
 

 
 

120 ml Wasser 

Glasstab Schaufel für Schüttgüter Spatel 

Digital Waage Schüsseln, Fassungsvermögen: 

500 cm3 

Stoppuhr Vaseline 

Rechner Tuch 
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Testproben 

 
 
Anhang №2 Tabelle der Messwerte 
 

Nr. 
Probe 

Gips 
[g] 

Wasser 
[ml] 

Beginn der 
Erstarrung 
[hod:min] 

Ende der 
Erstarrung 
[hod:min] 

Dauer der 
Erstarrung 

[min] 

Klassifizierung von Gips 
nach der Erstarrungszeit 
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